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Bild 5: Verstarkung einer Brettsperrholzwand mit Vollgewinde Schrauben

Wirksame Anzahl der Verbinder :
Es ist die wirksame Anzahl ne der Verbinder nach EC 5 (8.3.1.1) anzusetzen.
Mindestabsténde untereinander sowie zu den Réndern und Enden:

Die Mindestabstande untereinander sowie zu den Randern und Enden sind in Bild 6 dargestellt und
zusammen mit weiteren Anforderungen fir Verbindungen mit selbstbohrenden Schrauben in den
Schmalseiten des Brettsperrholzes in den Tabellen 5 und 6 angegeben.

Derix Brettsperrholz
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Bild 6: Definitionen der Mindestabsténde der selbstbohrenden Schrauben untereinander sowie zu den
Randern und Enden bei seitlicher Beanspruchung in den Schmalflachen des Brettsperrholzes
Tabelle 5: Werte der Mindestabstande untereinander sowie zu den Randern und Enden in den
Schmalflachen des Brettsperrholzelements
a asg asc az agt A4c
Selbstbohrende
10d 12 d 7d 3d 6d 3d
Schrauben
Tabelle 6:  Anforderungen fir Verbindungsmittel in den Schmalflachen des Brettsperrholzes
Mindestdicke der Mindestdicke des Mindesteindringtiefe der
betroffenen Lage Brettsperrholzes Verbinder
fiin mm tspr in MM t, oder t, in mm @
Selbstbohrende d>8mm:3-d
; 10 - d 10-d
Schrauben ds8mm:2-d
2 t; Mindesteindringtiefe der Verbinder in seitliche Bauteile
t, Mindesteindringtiefe der Verbinder in mittlere Bauteile
Derix Brettsperrholz
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1.2 In Achsrichtung beanspruchte stiftformige Verbindungsmittel

1.1.1  Profilierte Négel

Der charakteristische Wert des Ausziehwiderstandes von profilierten Nageln in den Seitenflaichen des
Brettsperrholzes darf nach Gleichung (3) berechnet werden.

Ry =14d% -0 inN (3)
mit
d = AuBendurchmesser des Gewindes mm
leg = Eindringtiefe des Gewindes mm

Die folgenden Bedingungen mussen erfillt sein:
- mindestens zwei Nagel in einer Verbindung
- Durchmesser des Gewindes d =4 mm

- Eindringtiefe des Gewindes {28 d

- Charakteristischer Wert fir den Ausziehparameter f,,, >50-1 07°.pf

(Wert fir die Tragfahigkeitsklasse 3 in DIN 1052:2008-12)
mit Pk = charakteristischer Wert der Rohdichte (kg/ms)

1.1.2 Selbstbohrende Schrauben

Ausziehwiderstand:

Der charakteristische Wert des Ausziehwiderstandes fiir selbstbohrende Schrauben in den Seitenflachen
oder in den Schmalflachen des Brettsperrholzes darf nach Gleichung (4) berechnet werden.

Raxk = Z f RPTL JPY. inN (4)
i=1

mit

d = AuBendurchmesser des Gewindes, mit d = 6 mm fiir Schrauben in den Seitenflachen des

Brettsperrholzes und d 2 8 mm fiir Schrauben in den Schmalflachen des Brettsperrholzes

faxik = Charakteristischer Wert des Ausziehwiderstandes der Lage i in Abhangigkeit von der
charakteristischen Rohdichte py; und dem Winkel o; zwischen Schraubenachse und der
Faserrichtung der Lage i

lesi =  Eindringtiefe des Gewindes in Lage i

n = Anzahl der durchdrungenen Lagen

Derix Brettsperrholz
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Die folgenden Bedingungen missen erfiillt sein:

- Eindringtiefe des Gewindes /¢ 2 4 d

Fir die Bemessung von in Achsrichtung beanspruchten Schrauben in Brettsperrholz dirfen nur die
Gewindelangen mit einem Winkel a = 30° zwischen der Schraubenachse und der Faserrichtung in Rechnung
gestellt werden.

Parallel zur Seitenflaiche des Brettsperrholzes ausgerichtete Schrauben sollten vollsténdig in einer Lage
angeordnet sein. Der AuRendurchmesser des Gewindes darf nicht die Dicke der Lage libertreffen, in der die
Schraube angeordnet ist.

Fur die charakteristische Kopfdurchzugsfestigkeit des Schraubenkopfes darf in Abhangigkeit von der
charakteristischen Rohdichte py der Schicht an der Kopfseite der Wert fiir Vollholz angenommen werden.

Verbindungen mit Einlassdiibeln und Einpressdiibeln

Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeiten der Einlassdiibel und Einpressdiibel in den Seitenflachen
des Brettschichtholzes diirfen nach EN 1995-1-1 bestimmt werden.

Einlassdiibel und Einpressdiibel diirfen sich weder in den Seitenflachen von Holzwerkstoffen noch in den
Schmalflachen des Brettsperrholzes, das Holzwerkstoffe enthalt, befinden.

Fir Einlassdibel in den Schmalfldchen des Brettschichtholzes gelten die Bestimmungen fiir Verbindungen
mit Einlassdiibeln im Hirnholz.

Einpressdubel in den Schmalflachen des Brettschichtholzes diirfen nicht als tragend angesetzt werden.

Derix Brettsperrholz
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Bemessung nach der Theorie nachgiebig verbundener Biegetrager

Die Bemessung von Elementen mit bis zu funf Lagen kann nach EN 1995-1-1 gemaf der Theorie der nachgiebig
verbundenen Biegetrager erfolgen.

Hierbei ist zur Berlicksichtigung der Schubverformungen der Faktor s/K; nach Norm durch den Faktor Z,/ (Gg *b)zu
ersetzen.
Das wirksame Flachentragheitsmoment errechnet sich zu:

2 2 b. -h3
I,=) {;+y; A a mit A, =b;-h;; l=—"~
ef ;(1 yl i al) | i i 12
1= 1 T2 =1; g = 1
1 1+~ Eo-Aq-h o ’ n®-Eg-Aq H;

Gg -b-I? Gg -b-I?

hy — h h, — h

a1=[2§+h1+7;J—a2, aaz(?§+h2+7§j+a2
hy — h h, — h

Der Nachweis erfolgt durch Uberpriifung der Biegerandspannung der Bretter. Der Nachweis der Schwerpunkt-
spannung darf unberiicksichtigt bleiben:

My h;
Omrid = il—' Yi-a+ Py 4 1
ef

Der Schubspannungsnachweis erfolgt durch Uberpriifung der Schubspannung in der maRgebenden Querschnitts-
ebene:

Va 1i-Si
Tyd = I b <fra
Legende:
ho = Elementdicke gesamt [mm]
h; = Dicke der einzelnen Lagen parallel zur Richtung des Lastabtrags [mm]
h_i = Dicke der einzelnen Lagen rechtwinklig zur Richtung des Lastabtrags [mm]
b = Elementbreite [mm]
n = Anzahl der Lagen
| = Spannweite [mm]
I = wirksame Biegefestigkeit [Nmm?]
Gr = Rollschubmodul [N/mm?]
Eo = E-Modul parallel zur Faserrichtung der Bretter [N/mm?]
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